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Protokét z badania powtoki cynkowej — nr
Zinc coating test report — no.

/l

Prufprotokoll fur feuerverzinkung — nr.

Projekt ; it Klient
Project C!{"k‘?wa“'f :<ontstrukcu / Customer Ireneusz Koziowski SA
Projekt galvanizing or structure Kunden
Ocynkownia Nr zlecenia
Hot dip galvanizer Mostostal Siedice Job number 94.23939
Verzinkungsbetrieb Produktion nr
Material podtoza Nr Normy
Basis metal Stal / Steel Standard no. 1ISO 1461
Grundwerkstoff Norm nr
Metoda badania i Miernik
Test method IndUan. mag_netyczna / Thickness gauge eXacto-ElektroPhysik
y
Priifung Magnetic induction Messgeréte
Inne
Others
Andere
Srednia grub%ic:,‘ i‘:eg‘i’:r?ikal :ra powierzchni Catkowita gruboéé
Pozycja wysytkowa Opis elementu Nr Rysunku Mean coating thickness within reference area no srednia powtoki
ltem of shipment list Element designation Drawing no. Mittelwert der schichtdicken an die referenzflache T°ta'<giaz"r;§2?£g;h£:"ess

Lieferschein-position

Werkstiicke

Zeichnung nr.

nr. el
schichtdicken

1 2 3 Hm
- Konstrukcja stalowa — 97 111 130 113
- Konstrukcja stalowa e 96 121 93 103
—- Konstrukcja stalowa = 99 131 114 115
—r Konstrukcja stalowa — 89 172 132 131
—- Konstrukcja stalowa - 140 131 98 123

Uwagi
Remarks
Bemerkung
Data kontroIIIDalgemoffu i%spectionlDatum der Inspektor /Inspector /Inspektor Zatwierdzajacy /Approved by /Bestétigunde
Dzlat Kogtroll Jakosch
Ki ofzék Dzialu @
30.01.2023 (7 A A7

Daniel Strzaliriski
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